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HIGH-PERFORMANCE CERAMICS III, PTS 1 AND 2, pp.729-734, 2005 (SCI-Expanded)LV. Microstructural evolution in 8 mol% Y2O3-stabilized cubic zirconia (8YSCZ) with SiO2 addition Tekeli S., Erdogan M., Aktas B.MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE ANDPROCESSING, vol.386, pp.1-9, 2004 (SCI-Expanded)LVI. Influence of alpha-Al2O3 addition on sintering and grain growth behaviour Of 8 mol% Y2O3-stabilised cubic zirconia (c-ZrO2)Tekeli S., Erdogan M., Aktas B.CERAMICS INTERNATIONAL, vol.30, no.8, pp.2203-2209, 2004 (SCI-Expanded)LVII. High temperature ductility and cavitation behaviour of hot isostatically pressed (HIP) ZrO2/Al2O3 composite containing 40 wt.% Al2O3Tekeli S.CERAMICS INTERNATIONAL, vol.29, no.2, pp.169-174, 2003 (SCI-Expanded)LVIII. The effect o f martensite volume fraction and particle size on the tensile properties o f a surface-  carburized AISI 8620 steel with a dual-phase core microstructureErdogan M., Tekeli S.MATERIALS CHARACTERIZATION, vol.49, no.5, pp.445-454, 2002 (SCI-Expanded)LIX. Effect o f Y2O3 content on cavity formation in ZrO2-based ceramics   Tekeli S.MATERIALS LETTERS, vol.57, no.3, pp.715-719, 2002 (SCI-Expanded)LX. Enhancement of fatigue strength of SAE 9245 steel by shot peening Tekeli S.MATERIALS LETTERS, vol.57, no.3, pp.604-608, 2002 (SCI-Expanded)LXI. The effect o f martensite particle size on tensile fracture of surface-carburised AISI 8620 steel with  dual phase core microstructureErdogan M., Tekeli S.MATERIALS & DESIGN, vol.23, no.7, pp.597-604, 2002 (SCI-Expanded)LXII. Slip casting of ZrO2-AlO3 composites and the effect o f shaping process on sintering behaviour Tekeli S.INDUSTRIAL CERAMICS, vol.22, no.2, pp.115-120, 2002 (SCI-Expanded)LXIII. Surface carburised AISI 8620 steel with dual phase core microstructureErdogan M., Tekeli S., Pamuk O., Erkan A.MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.8, pp.840-844, 2002 (SCI-Expanded)LXIV. Cavity formation during high temperature deformation in 3YTZP (3 mol.-% yttria stabilised  ZrO2)/Al2O3 composites containing 20-60 wt-%Al2O3Tekeli S.MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.18, no.1, pp.87-91, 2002 (SCI-Expanded)LXV. A quantitative assessment o f cavities in 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia specimens  containing various grain sizeTekeli S., Erdogan M.CERAMICS INTERNATIONAL, vol.28, no.7, pp.785-789, 2002 (SCI-Expanded)LXVI. Net-shape forming of ZrO2-based ceramics and the effect o f shaping process on superplastic deformationTekeli S., Davies T.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol.36, no.8, pp.1873-1877, 2001 (SCI-Expanded)LXVII. Possible ways of entrancing high temperature ductility in CuO doped cubic zirconia (8Y-CSZ) Tekeli S., Davies T.MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.17, no.1, pp.109-112, 2001 (SCI-Expanded)LXVIII. A comparative study of superplastic deformation and cavitation behaviour in 3 and 8 mol.% yttria- stabilized zirconiaTekeli S., Davies T.



MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING A-STRUCTURAL MATERIALS PROPERTIES MICROSTRUCTURE ANDPROCESSING, vol.297, pp.168-175, 2001 (SCI-Expanded)LXIX. A study on superplastic deformation and cavitation behavior in 3Y-TZP under changing strain rate Tekeli S.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE LETTERS, vol.20, no.18, pp.1707-1710, 2001 (SCI-Expanded)LXX. Ductility enhancement and cavitation behavior in superplastic 3Y-TZP tested at changing test temperatureTekeli S., Davies T.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE LETTERS, vol.19, no.22, pp.2007-2010, 2000 (SCI-Expanded)LXXI. Influence of a transition metal oxide (CuO) on the superplastic behaviour of 8 mol% yttria-stabilised cubic zirconia polycrystal (8Y-CSZ)Tekeli S., Davies T.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol.33, no.13, pp.3267-3273, 1998 (SCI-Expanded)LXXII. Effect o f prestraining on cavity morphology in a superplastic 3 mol% yttria-stabilized tetragonal  zirconia (3Y-TZP)Tekeli S., Davies T.SCRIPTA MATERIALIA, vol.39, no.1, pp.119-124, 1998 (SCI-Expanded)LXXIII. Improvement of tensile ductility in 3 mol% yttria-stabilized tetragonal zirconia (3Y-TZP) by  prestrainingTekeli S., Davies T.JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE, vol.33, no.5, pp.1145-1149, 1998 (SCI-Expanded)
Articles Published in Other JournalsI. Surface Microhardness and Roughness Properties o f Biodentine Following Treatment with Various Endodontic Irrigants. Erşahan Eroğlu Ş., Yıldırım C., Akgün Ö. M., Özmen B., Başak F., Demir P., Tekeli S.Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, vol.30, no.2, pp.242-246, 2020 (Peer-Reviewed Journal)II. The Effect o f the Aging Time on Microstructure and Mechanical Properties o f the AA7075 Alloy after    T6 Heat TreatmentŞİMŞEK İ., ŞİMŞEK D., ÖZYÜREK D., TEKELİ S.Metallofizika I Noveishie Tekhnologii, vol.41, no.6, pp.817-824, 2019 (Scopus)III. Production of Ti Fe Based MgAl2O4 Composite  Material by Pressureless Infiltration Method BİLİCİ İ., GÜRÜ M., TEKELİ S.Gazi University, Journal of Science, 2015 (Scopus)IV. Crystallization and grain growth behavior o f La2O3-doped yttria-stabilized zirconia Aktas B., TEKELİ S., SALMAN S.Advanced Materials Letters, vol.5, no.5, pp.260-264, 2014 (Scopus)V. NiO / YSZ (yitriya ile kararlı hale getirilmiş zirkonya) Seramiklerin Kırılma Tokluğuna Mikro  Yapının  EtkisiAktaş B., Tekeli S., Küpeli G., Bozkurt Y., Gülsoy H. Ö., Salman S.Afyon Kocatepe University Journal of Science, no.1, pp.61-67, 2009 (Peer-Reviewed Journal)VI. Microstructural and electrical conductivity properties o f cubic zirconia doped with various amount of titania Tekeli S., Gürü M., Akçimen A., Gürdal O.Journal of Achievements of Materials and Manufacturing Engineering, vol.25, no.2, pp.39-42, 2007 (Peer-ReviewedJournal)VII. Technological Development in Lost Foam Casting YALÇIN N., KOCATEPE K., TEKELİ S.JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.10, no.2, pp.178-184, 2007 (Peer-Reviewed Journal)



VIII. Alüminyum Alaşımlarının Kaynaklanabilir liği ve Kaynak Parametrelerin Mekanik Özelliklere ve Mikroyapıya EtkisiÇetinkaya C., Tekeli S., Kurtuluş O.Politeknik Dergisi, vol.5, no.4, pp.321-335, 2002 (Peer-Reviewed Journal)IX. ZrO2 ve Al2O3 Seramiklerin Difüzyonla Birleştirilmesine Sıcaklığın Etkisinin İncelenmesiTEKELİ S., ÇITAK R.S.D.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, no.3, 1998 (Peer-Reviewed Journal)
Refereed Congress / Symposium Publications in ProceedingsI. Al Si Mg Alaşımlarında Sıvı Metal Hareketinin Mekanik Özelliklere EtkisiTUNÇAY T., TEKELİ S., ÖZYÜREK D., DİŞPINAR D.Ulusal Alüminyum Sempozyumu ALUS'N 07, Turkey, 8 - 09 September 2015II. Synthesis and mechanical properties o f lanthanum oxide (La2O3)doped 8 mol % yttria-stabilized  cubic zirconia (8YSZ)Tekeli S., Aktaş B., Salman S.International Conference on Oxide Materials for Electronic Engineering(OMEE 2012), Lviv, Ukraine, 03 September2012, pp.101-102III. Production of Composite System With Addition Al4C3 In AA2014 Matris and Researching Additiveson Mechanical PropertiesTopuz A., GÖKMEŞE H., BOSTAN B., TEKELİ S.16th International Metallurgy & Materials Congress, İstanbul, Turkey, 6 - 10 August 2012, pp.1026-1032IV. INFLUENCE OF La2O3 ADDITIVE CONTENT ON THE PHASE STABILITY, SINTERING ANDMICROSTRUCTURE OF 8 MOL% Y2O3 STABILIZED CUBIC ZIRCONIA (8YSZ) CERAMIC USED FORSOLID OXIDE FUEL CELL APPLICATIONSTEKELİ S., AKTAŞ B., SALMAN S.Symposium on Characterization of Minerals, Metals and Materials held during TMS Annual Meeting and Exhibition,Florida, United States Of America, 11 - 15 March 2012, pp.269-276V. Effect o f Erbium Oxide (Er2O3) Amount on Phase Stability, Sintering and Microstructural Evolution of Cubic Zırconia (c-ZrO2)/Erbium Oxide (Er2O3)Tekeli S., Aktaş B., Küçüktüvek M.Nano Composites, 3rd International Conference on Ultrafine Grained and Nanostructured Materials, Tehran, Iran,2 - 03 November 2011, pp.1-7VI. Equal Channel Angular Pressing (ECAP) and Its Application to  Grain Refinement of Al-Zn-Mg-Cu AlloyTekeli S., GÜRAL A.4th International Symposium Nanoscience and Nanotechnology Symposium (NNS), Indonesia, 23 - 25 September2011, vol.1415VII. Alaşımlarında Yaşlanmanın Aşınma Davranışı ve Elektrik İletkenliğine EtkisiÖzyürek D., Tekeli S., Yılmaz R.5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Karabük, Turkey, 13 - 15 May 2009, pp.770-773VIII. SiO2/YSZ  (Yitria ile Kararlı Hale Getirilmiş Zirkonya) Seramik Malzemelerin Empedans SpektroskopisiAktaş B., Tekeli S., Küpeli G., Sağlam N., Salman S.Uluslararası Katılımlı VII. Seramik Kongresi, Afyonkarahisar, Turkey, 26 - 28 November 2008, pp.482-491IX. Katı Oksit Yakıt Hücresi Olarak Kullanılan c-ZrO2 Seramiklerin Sinterlenebilir liğine ve Oda Sıcaklığı Mekaniksel Özelliklerine TiO2 Katkısının EtkisiAktaş B., Tekeli S., Salman S., Küpeli G.14.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.896-903X. Katı Oksit Yakıt Hücresi İçin Elektrolit Bir  Malzeme Olarak Kullanılan Kübik Zirkonyanın 



Mikroyapısına ve Elektriksel Özelliklerine TiO2 İlavesinin EtkisiAktaş B., Tekeli S., Salman S.14.Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 October 2008, pp.977-985XI. Al2O3 Katkılı Kübik Zirkonyada (8YSZ) Elektriksel İletkenlik ve Mikroyapı İlişkisi  Aktaş B., Tekeli S., Küpeli G., Salman S.12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.81-87XII. Al2O3 Katkılı Kübik Zirkonyada (c-ZrO2) Sertlik, Kırılma Tokluğu (Kıc)  ve Mikroyapı İlişkisi  Aktaş B., Tekeli S., Küpeli G., Bozkurt Y., Salman S.12. Uluslararası Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.73-80XIII. Elektrolit Malzeme Olarak Kullanılan Kübik Zirkonya (YSZ) Seramiklerin CaO İlavesi İle Tane Sınırı İletkenliğinin GeliştirilmesiAktaş B., Tekeli S., Küpeli G., Bozkurt Y., Gülsoy H. Ö., Salman S.5. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Turkey, 5 - 12 October 2008, pp.411-420XIV. Microstructural and Electrical Conductivity Relationships in Alumina-Containing Yttria Stabilized Cubic Zirconia Used as a Solid Electrolyte in Solid Oxide Fuel Cells Tekeli S., Kayış A., Gürdal O., Gürü M.ECS Transaction 9 (1) 2007, Rio De Janeiro, Brazil, 3 - 06 September 2007, pp.505-513XV. Microstructural, Mechanical and Electrical Properties o f Alumina-Doped Yttria-Stabilized Cubic Zirconia Ceramics Used as a Solid Electrolyte in Solid Oxide Fuel Cells Tekeli S., Gürü M.ICMAT 2007- International Conference on Materials for Advanced Technologies, Singapore, Singapore, 1 - 06 July2007, pp.57-63XVI. Microstructure and Wear Properties o f Alumina Reinforced Aluminium Composites Produced by Mechanical Alloying MethodÖzyürek D., Tekeli S., Güral A., Meyveci A., Gürü M.IMMEA - 2007 International Meeting on Materials for Electronic Applications, Marrakush, Morocco, 30 April - 02May 2007, pp.145-148XVII. Microstructure-Property Relationship of c-ZrO2/SiO2 Composites with Various Amounts o f SiO2 AdditionsTekeli S., Boyacıoğlu T., Güral A., Gürü M.International Confereneces on Recent Advances in Composite Materials, New Delhi, India, 20 - 23 February 2007,pp.534-540XVIII. Manufacturing of polymer matrix composite material using marble dust and fly ashGuru M., Tekeli S., Akin E.4th China International Conference on High-Performance Ceramics (CICC-4), Chengdu, China, 23 - 26 October2005, pp.1353-1356XIX. Effect o f repeated quenching heat treatment on microstructure and dry sliding wear behavior o f low   carbon PM steelGÜRAL A., TEKELİ S., Ozyorek D., GÜRÜ M.Power Metallurgy World Congress and Exhibition 2006, Busan, South Korea, 24 - 28 September 2006, pp.673-674XX. Indentation fracture toughness and hardness of so lid oxide fuel cell electrolyte material  TEKELİ S., GÜRÜ M.4th China International Conference on High-Performance Ceramics (CICC-4), Chengdu, China, 23 - 26 October2005, pp.2418-2419XXI. Processing of zinc-based MgAl2O4 composite and effect o f fly ash addition  Guru M., Korcak M., Tekeli S., Gural A.4th China International Conference on High-Performance Ceramics (CICC-4), Chengdu, China, 23 - 26 October2005, pp.1203-1206XXII. Synthesis o f MgB2 from anhydrous B2O3 by ball milling method and determination of superconductivity propertiesGÜRÜ M., Akyuz Y., TEKELİ S.



4th China International Conference on High-Performance Ceramics (CICC-4), Chengdu, China, 23 - 26 October2005, pp.723-724XXIII. Influence of tempering temperature and microstructure on wear properties o f low alloy PM steel   with 1-2% Ni additionTEKELİ S., GÜRAL A., GÜRÜ M.Power Metallurgy World Congress and Exhibition 2006, Busan, South Korea, 24 - 28 September 2006, pp.629-630XXIV. A Study on Dry Sliding Wear Behaviour of Sintered 3Si-2Ni and 3Si-2Mn PM Steels with VariousGraphite ContentGüral A., Tekeli S., Özyürek D., Gürü M.The 7th International Conference of The Egyption Society of Tribology, Cairo, Egypt, 27 - 28 December 2006,pp.21-28XXV. Effect o f TiO2 Addition on Phase Stability and Electrical Conductivity o f Nano-Structured Cubic  Zirconia Used as an Solid Oxide Fuel CellsTekeli S., Akçimen A., Gürü M., Gürdal O.210th ECS (Electrochemical Society) Meeting, ECS Transaction 3 (9) 2006, Cancun, Mexico, 29 September - 03October 2006, pp.189-196XXVI. Densification and Grain Growth Behaviour of Various Amounts o f SiO2 Doped 8YSCZ/SiO2 CompositesTekeli S., Gürü M., Sağlam O. E.International Composites Conference, Developments in Composites: Advanced, Infastructural, Natural and Nano-Composites, Sydney, Australia, 11 - 14 July 2006, pp.121-128XXVII. Effect o f Ni Content on Dry Sliding Wear Behaviour of Sintered Low Carbon PM steel Tekeli S., Güral A., Gürü M.1st International Conference on Manufacturing and Material Processing, Kuala-Lumpur, Malaysia, 14 - 16 March2006, pp.317-320XXVIII. The factors affecting collo idal processing of 8YSCZ ceramics TEKELİ S., GÜRÜ M.3rd China International Conference on High-Performance Ceramics (CICC-3), 9 - 12 May 2004XXIX. Effect o f Different Heat Treatment on Microstructure of Ni Added Steels Prodeced by P/M Method Güral A., Tekeli S., Gürü M.Euro PM2005 Congress, Praha, Czech Republic, 2 - 05 October 2005, pp.175-180XXX. Effect o f Various Amount of Al2O3 Addition on the Flextural Strength, Fracture Toughness and Hardness of c-ZrO2/Al2O3 Composite Used as an Electrolyte for Solis Oxide Fuel Cell Tekeli S., Gürü M.MS&T05 Materials Science and Technology, Pennsylvania, United States Of America, 25 - 28 September 2005,pp.141-147XXXI. Strengthening and Toughening of c-ZrO2/TiO2 Nano Composites Used as an Electrolyte Material for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)Güral A., Tekeli S.The Twelfth Annual International Conference on Composite/Nano Engineering, Tenerife, Spain, 1 - 06 August2005, pp.96-101XXXII. Production of Urea-Formaldehyde Based Composite Particleboard from Apricot Shell with Fly AshAddition as a Flame RetardantGürü M., Tekeli S.The Twelfth Annual International Conference on Composite/Nano Engineering, Tenerife, Spain, 1 - 06 August2005, pp.165-172XXXIII. Wear Behaviour of Powder Metallurgy Processed Dual Phase Composite SteelsTekeli S., Güral A.The Twelfth Annual International Conference on Composite/Nano Engineering, Tenerife, Spain, 1 - 06 August2005, pp.102-108XXXIV. Ara Kritik Tavlama Isıl İşlemi Uygulanmış Fe Esaslı TM Çeliklerde Nikel’ in Mikroyapıya Etkisi 



Güral A., Tekeli S.4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Sakarya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.1122-1129XXXV. Mekanik Alaşımlandırılmış Fe-%0.4 Grafitin Mikroyapı KarakterizasyonuGüral A., Tekeli S.4. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı, Sakarya, Turkey, 18 - 22 May 2005, pp.447-455XXXVI. Recycling of Scrap Vehicle Tyre as Elastic Surface MaterialGürü M., Tekeli S., Çubuk M. K., Çubuk M.The First Jordanian International Conference of Materials Science and Engineering, As-Salt, Jordan, 3 - 05 May2005, pp.39-44XXXVII. Effect o f different heat treatments on microstructure of Ni added steels produced by P/M method GÜRAL A., TEKELİ S., GÜRÜ M.European Powder Metallurgy Congress and Exhibition, Euro PM 2005, Prague, Czech Republic, 2 - 05 October2005, vol.1, pp.175-180XXXVIII. A study on production of dual phase structure in mechanically alloyed Fe-C-Cu system Mekanik alaşimlanmiş Fe-C-Cu sisteminde çift fazli yapi üretimine yönelik bir  çalişma  GÜRAL A., TEKELİ S.Proceedings of the 3rd International Powder Metallurgy Conference, Ankara, Turkey, 4 - 08 September 2002,pp.1016-1025XXXIX. The Production of Dual phase Steel Structure in the Centre of Surface Carburized AISI 8620 Steel and Effect o f Martensite Particle Size in This Structure on Tensile Properties  Erdoğan M., Tekeli S.International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Madrid, Spain, 13 - 16 September2001, pp.117-124XL. Effect o f Grain Size on Cavity Formation During Superplastic Deformation in 3 Mol% Yttria-  Stabilized Zirconia PolycrystalTekeli S., Erdoğan M.International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, Madrid, Spain, 13 - 16 September2001, pp.1901-1906XLI. Effect o f Y2O3 Content on Sinterebility and Grain Growth in Zirconia-Based Ceramics  Tekeli S.Second International Conference on Powder Metallurgy RoPM' 2000, Cluj-Napoca, Romania, 6 - 08 July 2000, vol.1,pp.61-65XLII. Effect o f Processing Parameters and Milling Time on Slip Casting and Densification of ZrO2 Al2O3 CompositesTekeli S., Güral A., Bostan B.Second International Conference on Powder MEtallurgy, Cluj-Napoca, Romania, 6 - 08 July 2000, vol.1, pp.55-60XLIII. Çelik ve Gri Dökme Demirde Seramik Filtre Kullanarak Kalıntı F iltrasyonunun Yorulma Özelliğine EtkisiTekeli S., Özyürek D.10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2000, pp.1179-1184XLIV. Investigation of Bonding and Bending Strength of TZP/Al2O3 Composites Diffusion Bonded withSimilar or Dissimilar  Materials Tekeli S., Çetinkaya C.10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2000, pp.1863-1866XLV. Bilyalı Dövme işleminin SAE 9245 ve 9260 Çeliklerinin Yorulma Mukavemetine EtkisiTekeli S., Saritaş S.10. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 28 May 2000, pp.1195-1200XLVI. Alüminanın Düşük Sıcaklık SinterlemesiTekeli S.Uluslararası Katılımlı 2. Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 1999, pp.489-492XLVII. Developments o f Ceramic Net-Shape Forming Methods



Tekeli S.Uluslararası Katılımlı 2. Toz Metalurjisi Konferansı, Ankara, Turkey, 15 - 17 September 1999, pp.121-125XLVIII. Applications of ceramic superplasticityTekeli S.IV. SERAMIK KONGRESI, Eskişehir, Turkey, 22 - 25 September 1998, pp.375-379XLIX. Static and dynamic grain growth during superplastic deformation of yttria-stabilized tetragonalzirconia polycrystalsTekeli S.IV. SERAMIK KONGRESI, Eskişehir, Turkey, 22 - 25 September 1998, pp.381-386L. Effect o f Temperature Change on Superplastic Ductility o f 3 Mol% yttria-Stabilized Zirconia (3Y-  TZP)Tekeli S.MATEHN 98, Romanian Second International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, Bucuresti,Romania, 10 - 13 September 1998, pp.325-330LI. Effect o f Initial Density on Superplastic Deformation of ZrO2-Based Ceramics  Tekeli S., Özyürek D.MATEHN 98, Romanian Second International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, Bucuresti,Romania, 10 - 13 September 1998, pp.331-336LII. Superplastic Behaviour of Yttria-Stabilized ZrO2 CeramicsTekeli S., Davies T.With International Participation 13th National Electron Microscopy Congress , Ankara, Turkey, 1 - 04 September1997, pp.544-555LIII. The Effect o f Strain Rate and Testing Temperature On Cavitation in Superplastic 3 mol % Yttria-  Stabilized Tetragonal Zirconia (3Y-TZP)Tekeli S., Davies T.1. Ulusal Toz Metalurji Konferansı, Ankara, Turkey, 16 - 17 September 1996, pp.507-514
Supported ProjectsPOLAT GÖNÜLLÜ M., ÇİNİCİ H., BOSTAN B., ÇETİNKAYA C., TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions,Ultrasonik Kimyasal Püskürtme Tekniği İle Üretilen Al Katkılı ZnO Filmlerin Fiziksel, Fotokatalitik ve NanomekanikÖzellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, 2022 - 2024Bostan B., Gökmen U., Bilge Ocak S., Taşcı U., Yılmaz T. A., Tekeli S., Altuntaş G., Tanış N. A., Bilgen S., Özkan Z., ProjectSupported by Higher Education Institutions, Eklemeli İmalat Yöntemiyle Inconel 625 Matrisli B4C Katmanlı FonksiyonelDerecelendirilmiş Kompozit Malzeme Üretimi Yapısal Mekanik Tribolojik ve Radyoaktivite Özelliklerinin Araştırılması,2022 - 2023Albayrak S., Çinici H., Gül C., Gökmen U., Çetinkaya C., Bostan B., Tekeli S., Project Supported by Higher EducationInstitutions, Mg alaşımlarına Tantal Silisyum Nitrür ve Hidroksiapatit ile hibrit kaplanan yapıların biyomalzemeuygulamalarında kullanılabilirliğinin araştırılması, 2021 - 2022TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Eşit Kanal Açısal Yoğunlaşma/Presleme (EKAY/EKAP)Yöntemi ile Saf Alüminyum Tozlarda Ultra İnce Taneli Yapıların Üretilmesi, 2012 - 2013TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Döküm ve Toz Metalurjisi Yöntemleri ile Üretilen Al4C3Takviyeli AA 2014 Metal Matrisli Kompozitin Aşınma Davranışının  İncelenmesi, 2012 - 2013TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, A 356 Alüminyum Döküm Alaşımlarında Sıvı MetalHareketi ve Isı Transferi Parametrelerinin Katılaşma Üzerine Etkisinin İncelenmesi, 2010 - 2012TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Değişik oranlarda Er2O3 katkısının bir elektrolitmalzemesi olarak kullanılan kübik zirkonyadaki oda sıcaklığı mekanik özellikler ve elektriksel iletkenliğe etkisininincelenmesi., 2010 - 2012Güral A., Tekeli S., TUBITAK Project, Eşit Kanal-Açısal Presleme (EKAP) ile Alüminyum Alaşımlarında Nano Boyutlu TaneÜretimi ve Bu Alaşımların Yüksek Gerinim Hızlarındaki Süperplastik Davranışı , 2010 - 2011



TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Eşit Kanal Açısal Presleme Yöntemi ile 7075 AlüminyumAlaşımlarında Nano Boyutlu Tane Üretimi ve Mikroyapısal Karakterizasyonun Belirlenmesi, 2008 - 2011TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Ti Bazlı Seramik Parçacık Takviyeli KompozitMalzemelerin Üretilmesi, Karakterizasyonu ve Aşınma Özelliklerinin İncelenmesi, 2007 - 2009TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, T/M Çeliklerinde Nikel İlavesinin ve Farklı Işıl İşlemlerininAşınma Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması, 2005 - 2007TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Değişik Oranlardaki Al2O3 İlavesinin Kübik ZirkonyumOksitteki Tane Büyümesi Üzerine Etkisi ve Bu Malzemelerin Oda ve Yüksek Sıcaklıktaki Mekanik Davranışları, 2003 - 2005TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Mekanik Alaşımlama Yöntemi ile Sinterleme Sonrası ÇiftFazlı Yapıların Üretilebilirliği Üzerine Bir Araştırma, 2002 - 2004TEKELİ S., CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, DÜŞÜK ALIŞIMLI YÜKSEK DAYAN.ÇELİKTOZLARININ MEK.ALIŞIM İLE ELDE EDİL, 2002 - 2004TEKELİ S., Project Supported by Higher Education Institutions, Zirkonyum oksit bazlı seramiklerde tane büyümesine bazıgeçiş metal oksitlerinin ilavesinin etkisi, 2001 - 2003
MetricsPublication: 139 Citation (WoS): 1049 Citation (Scopus): 1122 H-Index (WoS): 19 H-Index (Scopus): 19
ScholarshipsYüksek Öğretim Kurumu yurt dışı doktora bursu, YOK, 1992 - 1997
AwardsTekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (2 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2019Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi , January 2018Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi , January 2017Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi , January 2016Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2015. (3 makale için), Tübitak, January 2015Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (4 Makale için), Gazi Üniversitesi , January 2015Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2014. (6 makale için), Tübitak, January 2014Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (6 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2014Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2013. (2 makale için), Tübitak, January 2013Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (2 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2013Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2012. (6 makale için), Tübitak, January 2012Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleler



için verdiği Teşvik ödülü (6 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2012Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2011. (3 makale için), Tübitak, January 2011Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (3 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2011Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (2 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2010Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2010. (2 makale için), Tübitak, January 2010Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2009. (1 makale için), Tübitak, January 2009Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2009Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2008. (2 makale için), Tübitak, January 2008Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (2 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2008Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2007. (15 makale için), Tübitak, January 2007Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (9 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2007Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2006Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2006. (3 makale için), Tübitak, January 2006Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (5 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2005Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası Yayın Teşvik Ödülü 2005. (5 Makale Için), Tübitak, January 2005Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası yayın teşvik ödülü 2004. (2 makale için), Tübitak, January 2004Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (2 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2004Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2003Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası yayın teşvik ödülü 2003. (2 makale için), Tübitak, January 2003Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (4 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2002Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası yayın teşvik ödülü 2002. (7 makale için), Tübitak, January 2002Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (4 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2001Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası yayın teşvik ödülü 2001. (4 makale için), Tübitak, January 2001Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (1 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 2000Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası yayın teşvik ödülü 2000. (1 makale için), Tübitak, January 2000Tekeli S., Gazi Üniversitesi Rektörlüğünün Science Citation Index’e kaynak teşkil eden dergiler de yayınlanan makaleleriçin verdiği Teşvik ödülü (3 Makale için), Gazi Üniversitesi, January 1998Tekeli S., TÜBİTAK Uluslararası yayın teşvik ödülü 1998, (3 makale için), Tübitak, January 1998
Non Academic ExperienceMunicipality, Ankara Büyükşehir Belediyesi-Gazi Üniversitesi Mesleki ve Teknik Eğitim Kursları (BELTEK), GaziÜniversitesiGazi ÜniversitesiPublic Corporation, Mesleki Yeterlilik Kurumu, MYKUnion, Türkiye Metal İşverenler Sendikasına (MESS) , Danışman


	Prof. SÜLEYMAN TEKELİ
	Personal Information
	Education Information
	Foreign Languages
	Dissertations
	Research Areas
	Academic Titles / Tasks
	Academic and Administrative Experience
	Courses
	Advising Theses
	Jury Memberships
	Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI
	Articles Published in Other Journals
	Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings
	Supported Projects
	Metrics
	Scholarships
	Awards
	Non Academic Experience

